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INGENIERIA ACUSTICA Pég.: 13/13

Cliente: CERAMICA MILLAS HIJOS, S.A.

Fecha de ensayo: 13 de abril de 2021

Identificacion de la muestra:

Cerramiento vertical compuesto por bloque ceramico machihembradoSATECER de
dimensiones nominales 466 x 234 x 112 mm (largo x alto x espesor). Encuentro superior
de la muestra con el bastidor rematado con yeso. Tabique revestido con 1.5 cm de
mortero de cemento por ambas caras.

Nota: Tanto en las juntas horizontales machihembradas como en las juntas verticales se
ha utilizado pasta de agarre.

Espesor Total: 142 mm

Masa superficial: 180 kg/m?
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Aislamiento global calculado segun la Norma ISO 717-1:2013:
Rw (C;Ctr)=49 (-1;-4)dB
Evaluacién basada en los resultados de medicion en laboratorio obtenidos mediante un método de ingenieria
Aislamiento global en dBA segun el DB-HR.
R(A) = 48,9 dBA
Aislamiento global en dBA, para ruido exterior dominante de automéviles.
R(Atr) = 45,3 dBA
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